
Nettoyage/Pré-polissage PolissageVitesse recommandée: 
(5.000 – 6.000 t/min. Brillantage
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 REF 9300 – D 3 (2 - 5 µm) 
 REF 9301 – D 7 (5 –10 µm)
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Prothèses complètes et partielles
Résine pour prothèse

Incrustations
Acrylique pour facettes

Facettes, incrustations, inlays, couronnes
Céramique dentaire

Inlays, couronnes, bridges
Alliages de métaux précieux

Inlays, couronnes, bridges
Alliages de métaux sémi-précieux

Couronnes, bridges
Alliages de métaux non-précieux

Bases de prothèse
Squelettés

Couronnes, bridges, bases de prothèse
Titane

Meulette abrasiveBrossette acier *

Le non-respect des vitesses de rotation max. conduit à un risque élevé pour la sécurité et cause usure prématurée !
* A utiliser sans pâte à polir

Poils naturelsPoils naturels Instruments à lustrerBrossettes en carbure 
de silicium * Meulettes abrasives *Poils naturels 

souples moyens durs

Guide | Brossettes pour le laboratoire dentaire
Recommandations pour l'utilisation économique des brossettes
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Pâte à polir diamantée


